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Тестирование GRÖ�-FRI средства по борьбе с произрастаниями водорослей. 
(1 приложение) 
 
Заказчик  
JAPE Produkter AB 
 

Заказ 
Исследовать продукт заказчика GRÖN-FRI на предмет эффективности в борьбе с 
произрастаниями водорослей. 
 

Образец доставлен 
04-09-2006 в пластмассовой бутылке 
 

Объект исследования 
Jape GRÖN-FRI раствор по борьбе класс 3 против произрастаний водорогслей на всех типах 
поверхностей снаружи зданий. Работающая часть это N-alkylbensyldimetylammoniumklorid 
80g/l, Nr.4718. 
 

Дата исследования 
31-10-2006 — 21-11-2006 
 

Выполнение 
Исследование производилось согласно ASTM D 5589-97 ”Standard test method for determining 
the resistance of paint films and related coatings to algal defacement” с некоторыми изменениями, 
подходящими для данного тестирования. 
 

Одна часть Jape GRÖN-FRI раствора была разведена с 4 частями воды в соответствии с 
указаниями на бутылке. Стерильные, после обработки в автоклаве в трех экземплярах образцы 
тестировались из трех различных материалов: бумажный фильтр 6 х 4 см, фильтр из 
стекловолокна 55 мм в диаметре, окрашенный кистью один раз на одной стороне 
предварительно за 18 дней, а также необработанное дерево для линейки, 71 х 17 х 2,5 мм. 
Используемая краска была для внутреннего окрашивания, Flügger Interiör Panel 20 белая 
наполовину матовая, основа 1, купленная в октябре 2006 года, и выбранная для того , чтобы 
получить цвет без добавки биоцидов. Фильтры из бумаги и образцы дерева были влажными 
при начале исследования. Также тестировались необработанные сухие в трех экземплярах 
образцы из того же самого материала. 
 

Водоросли, которые использовались для теста, состояли из трех сортов: Chlorella kessleri ATCC 
11468, Ulotrix gigas ATCC 30443, а также Oscillatoria.sp.ATCC 29135. Они были выращены и 
исследовались по одиночке в культуральной среде No 5, 847 и 616 для каждого 
вышеупомянутого вида при 25 ± 2°С. Смесь водорослей исследовалась по среднему N847. 
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Примерно 30 мл водорослей с помощью стерильной пипетки были взяты со дна культурной 
среды, там где концентрация водорослей была наивысшей. Одноклеточные Chlorella kessleri 

были подсчитаны счетной машинкой и были разряжены до 106 клеток/мл стерильной Milli-Q 
водой. Остальные элементарно образованные водоросли не могут быть посчитаны и 
разряжены. Различные виды водорослей похожего объема смешивались. В начале испытаний 
образцы были перемещены сверху агар плит с культурной среды и 1 мл смешанных водорослей 
был рассеян на каждый образец с помощью автоматической пипетки. Избыточная жидкость, 
которой образец был полностью покрыт распространилась на окружающие стерильные агар 
плиты, там где части образцов были помещены.  
 

Образцы были инкубированы в течении 3 недель при 25 ± 2°С в закрытые крышками агар 
плиты, там относительная влажность была ≥85 %. Плиты также были запечатаны с 
парафилмюююююю. Они освещались 14 часов в день флююцирующими лампами для растений 
Osram L18W/77 FluorA c интенсивностью света 2000 люкс. Результат считывался визуально 
еженедельно в соответствии со следующей шкалой измерений, насколько большая часть 
поверхности покрыта водорослями, см.табель 1. 
 
Табель 1: Шкала измерений для прироста водорослей на образцах 

Визуальное произрастание водорослей на 
образцах                              Градуировка 

Ничего 0 

Микроприрост ( < 10 %) 1 

Легкое прирост ( 10-30 %) 2 

Среднее прирост ( 30-60 %)  3 

Обильный прирост ( 60 %-полность покрыт) 4 
 
Результат 
 

Табель2: Таблица результатов 

Образец Водоросль 

Результат Результат Результат 
1 неделя  2 неделя  3 неделя  

07-11-2006 14-11-2006 21-11-2006 
Образец Агар Образец Агар Образец Агар 

Дерево, GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Дерево, GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Дерево, GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Дерево, необработанное Chlorella kessleri   4* 4 4* 4 4* 4 
Дерево, необработанное Chlorella kessleri   3* 4 4* 4 4* 4 
Дерево, необработанное Chlorella kessleri   2* 3 4* 4 4* 4 

Дерево, GRÖN-FRI  Mix 0 0 0 0 0 0 
Дерево, GRÖN-FRI  Mix 0 0 0 0 0 0 
Дерево, GRÖN-FRI  Mix 0 0 0 0 0 0 
Дерево, необработанное Mix 1* 1 2* 1 2* 1 
Дерево, необработанное Mix 0* 0 0* 0 0* 0 
Дерево, необработанное Mix 0* 1 0* 1 0* 1 

Фильтр.бумага GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага необраб.  Chlorella kessleri   4 4 4 4 4 4 
Фильтр.бумага необраб.  Chlorella kessleri   4 4 4 4 4 4 
Фильтр.бумага необраб.  Chlorella kessleri   4 4 4 4 4 4 

Фильтр.бумага GRÖN-FRI Ulothrix gigas  0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Ulothrix gigas  0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Ulothrix gigas  0 0 0 0 0 0 
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Образец Водоросль 

Результат Результат Результат 
1 неделя  2 неделя  3 неделя  

07-11-2006 14-11-2006 21-11-2006 
Образец Агар Образец Агар Образец Агар 

Фильтр.бумага необраб Ulothrix gigas 4 4 4 4 4 4 
Фильтр.бумага необраб Ulothrix gigas 4 4 4 4 4 4 
Фильтр.бумага необраб Ulothrix gigas 4 4 4 4 4 4 

Фильтр.бумага GRÖN-FRI Oscillatoria sp. 0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Oscillatoria sp. 0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Oscillatoria sp. 0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага необраб.  Oscillatoria sp. 1 0 1 0 1 0 
Фильтр.бумага необраб.  Oscillatoria sp. 1 1 1 1 1 0 
Фильтр.бумага необраб.  Oscillatoria sp. 0 1 0 1 1 0 

Фильтр.бумага GRÖN-FRI Mix 0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Mix 0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Mix 0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага необраб.  Mix 4 4 4 4 4 4 
Фильтр.бумага необраб.  Mix 4 4 4 4 4 4 
Фильтр.бумага необраб.  Mix 4 4 4 4 4 4 

Окраска GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Окраска GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Окраска GRÖN-FRI Chlorella kessleri   0 0 0 0 0 0 
Окраска необработ Chlorella kessleri   4 4 3 4 4 4 
Окраска необработ Chlorella kessleri   2 4 3 4 3 4 
Окраска необработ Chlorella kessleri   2 4 3 4 4 4 

Окраска GRÖN-FRI Ulothrix gigas  0 0 0 0 0 0 
Окраска GRÖN-FRI Ulothrix gigas  0 0 0 0 0 0 
Окраска GRÖN-FRI Ulothrix gigas  0 0 0 0 0 0 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Ulothrix gigas  1 1 1 1 0 1 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Ulothrix gigas  0 0 0 1 0 1 
Фильтр.бумага GRÖN-FRI Ulothrix gigas  0 0 0 1 0 1 

* касается низа образца 
 
Положительные проверки 
Сhlorella kessleri произросла обильно при окончании испытаний как на всех необработанных образцах, 
так и вокруг них. Ulothrix gigas произросла обильно как на всех необработанных бумажных фильтрах, 
так и вокруг них, и след прироста наблюдаля в культурной среде вокруг краски. След прироста 
Oscillatoria sp наблюдался на фильтрованной бумаге и вокруг нее. Смесь трех водорослей произросла 
обильно на фильтрованной бумаге и вокруг нее, след прироста синтезировался на образце дерева и 
вокруг него. См. Фото в приложении 1. 
 

Проверка обработки с GRÖ�-FRI    
Ни одна из водорослей или смеси водорослей не выросла ни на одном из образцов материала, которые 
были обработаны с GRÖN-FRI, ни одна водоросль не выросла также в культурной среде вокруг 
образцов, см.табель 2 и фото в приложении 1. 
 

Заключение  
Обработка материала образцов с GRÖN-FRI показала явный воздействующий эффект против прироста 
водорослей, ни один образей не показал после обработки какого-либо присутствия водорослей. 
 
Результат касается только тех протестированных образцов и водорослей, при условиях заявленных 
выше. 
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Приложение 
Приложение 1:  Фото образцов при подведении итога, 4 страницы 
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    Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото1: Образцы дерева, обработанные с GRÖN-FRI в верхнем ряду и 
необработанные в нижнем ряду, привитые с Сhlorella kessleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото2: Образцы дерева, обработанные с GRÖN-FRI в верхнем ряду и 
 необработанные в нижнем ряду, привитые со смесью водорослей.    
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото3: Бумажные фильтры, обработанные с GRÖN-FRI в верхнем ряду и 
 необработанные в нижнем ряду, привитые с Сhlorella kessleri.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото4: Бумажные фильтры, обработанные с GRÖN-FRI в верхнем ряду и 
 необработанные в нижнем ряду, привитые с Ulothrix gigas.   
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото5: Бумажные фильтры, обработанные с GRÖN-FRI в верхнем ряду и 
 необработанные в нижнем ряду, привитые с Oscillatoria sp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 6: Бумажные фильтры, обработанные с GRÖN-FRI в верхнем ряду и 
 необработанные в нижнем ряду, привитые с со смесью водорослей.  
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 7: Краска, обработанные с GRÖN-FRI в верхнем ряду и 
 необработанные в нижнем ряду, привитые с Сhlorella kessleri.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 8: Краска, обработанные с GRÖN-FRI в верхнем ряду и 
 необработанные в нижнем ряду, привитые с Ulothrix gigas .  

 


